Protokoll - Auswertung
Wasserdampfadsorption nach DIN 18948:2018, A.2

Berechnung Vedaufszeit [h]
Lemix 2.0+ Lehmputz 3°C/ 50% 23°C/80%
Diff. % 0 05 1 3 6
1 WS [g/m?] 0,012 0 11,8 183 50,4 65
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Protokoll - Auswertung
Wasserdampfadsorption nach DIN 18948:2018, A.2

Berechnung Verlaufszeit [h]
Lemix 2.0 unverputst 3°C/ 50% 23'C/ B0%
Diff. % '] 05 1 3 []
1 ws [g/m?] 0,01 [} 11,0 _185 36,7 57,1
o 2 ws [g/m’] 0,01 [ 10,1 15,7 415 60,8
3 WS [g/m] 0,01 0 106 163 366 58,3
Mw__ | ws[g/m’) 00 10,6 162 03 S87 |
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Bild 6: Protokoll - Wasserdampfadsorption Lehmplatte unverputzt (19395)
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